Joint de dilatation — Profilé de joint incrusté, variante 1 :

— Comblement avec Triflex Cryl RS 240
— Détail A :
— Profilé de joint Triflex ProJoint collé avec de I'Enduit Triflex Cryl Spachtel

mélangé a du sable de quartz de 0,7-1,2 mm

— Bande de dilatation Triflex ProJoint .
collée avec Triflex ProJoint Fix

Triflex Bande support,
collée avec I'Enduit Triflex Cryl Spachtel
Couche de finition avec Triflex Cryl Finition 209
Incruster |'étanchéité des joints :
d'env. 2,5 cm dans le support ; :

10 cm

10 cm mini. 5 cm env. 14,2 cm 51cm 14,2 cm 5cmenv. 10 cm mini.
43,5 cm env. :




