Giunto di deformazione — Profilo per giunto inserito, variante 1 :

— Riempimento con Triflex Cryl RS 240
— Dettaglio A
— Profilo per giunto Triflex ProJoint, incollato con stucco

Triflex Cryl, con sabbia quarzosa 0,7-1,2 mm

— Nastro di dilatazione Triflex ProJoint, .
incollato con Triflex ProJoint Fix

Nastro di supporto Triflex,
incollato con stucco Triflex Cryl

Sigillatura con Triflex Cryl Finish 209

Inserire I'impermeabilizzazione dei :
giunti di ca. 2,5 cm nel sottofondo :

ca.2,5am

3cm

10 cm
almeno 10cm  ca.5cm 14,2 cm 51cm 14,2 cm ca.5cm  almeno 10 cm
ca. 43,5 cm :

N. disegno: ProJoint+-1561



