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Powierzchnia

Rysunek nr: CPS-F-1801

Rysunki systemu

Detal A

Podkład gruntujący

Podłoże

Powłoka

Budowa systemu – Detal A

Powłoka  
utrwalająca

Patrz Przygotowanie podłoża

Triflex Than RG 560
wypełniony piaskiem kwarcowym 
0,1–0,4 mm
obsypany piaskiem kwarcowym 0,3–0,8 mm

Triflex Pox Finish 170
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Łączenie ze ścianą

Rysunek nr: CPS-F-1802

Rysunki systemu

(**) Włóknina Triflex lub włóknina Triflex PF

Różnice wysokości na zakładkach włókniny zostały oznaczone poprzez pogrubienie.

Detal B

min. 5 cm

m
in

. 1
5 

cm

Podkład gruntujący

Podłoże

Powłoka

Uszczelnienie detali

Budowa systemu – Detal B

Powłoka  
utrwalająca

Triflex Than RG 560
wypełniony piaskiem kwarcowym 
0,1–0,4 mm
obsypany piaskiem kwarcowym 0,3–0,8 mm

Triflex Than R 557 thix, zbrojony 
włókniną Triflex (**)

Triflex Pox Finish 170

Patrz Przygotowanie podłoża
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Łączenie z podporą

Rysunek nr: CPS-F-1803

Rysunki systemu

(**) Włóknina Triflex lub włóknina Triflex PF

Różnice wysokości na zakładkach włókniny zostały oznaczone poprzez pogrubienie.

Detal B m
in

. 1
5 

cm

min. 5 cm min. 5 cm

Podkład gruntujący

Podłoże

Powłoka

Uszczelnienie detali

Budowa systemu – Detal B

Powłoka  
utrwalająca

Triflex Than RG 560
wypełniony piaskiem kwarcowym 
0,1–0,4 mm
obsypany piaskiem kwarcowym 0,3–0,8 mm

Triflex Than R 557 thix, zbrojony 
włókniną Triflex (**)

Triflex Pox Finish 170

Patrz Przygotowanie podłoża
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Krawężnik

Rysunek nr: CPS-F-1804

Rysunki systemu

(**) Włóknina Triflex lub włóknina Triflex PF

Różnice wysokości na zakładkach włókniny zostały oznaczone poprzez pogrubienie.

min. 5 cm min. 5 cm

Blacha osłonowa,  
przyklejona masą szpachlową 
Triflex Cryl (Spachtel)

Powłoka utrwalająca 
z Triflex Pox Finish 170

Detal B

Podkład gruntujący

Podłoże

Powłoka

Uszczelnienie detali

Budowa systemu – Detal B

Powłoka  
utrwalająca

Triflex Than RG 560
wypełniony piaskiem kwarcowym 
0,1–0,4 mm
obsypany piaskiem kwarcowym 0,3–0,8 mm

Triflex Than R 557 thix, zbrojony 
włókniną Triflex (**)

Triflex Pox Finish 170

Patrz Przygotowanie podłoża
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Studzienka ściekowa / Rynna

Rysunek nr: CPS-F-1805

Rysunki systemu

(**) Włóknina Triflex lub włóknina Triflex PF

Różnice wysokości na zakładkach włókniny zostały oznaczone poprzez pogrubienie.

min. 5 cm min. 5 cm

Uszczelnienie detalu wpuścić 
w podłoże na ok. 3 mm

Detal B

Podkład gruntujący

Podłoże

Powłoka

Uszczelnienie detali

Budowa systemu – Detal B

Powłoka  
utrwalająca

Triflex Than RG 560
wypełniony piaskiem kwarcowym 
0,1–0,4 mm
obsypany piaskiem kwarcowym 0,3–0,8 mm

Triflex Than R 557 thix, zbrojony 
włókniną Triflex (**)

Triflex Pox Finish 170

Patrz Przygotowanie podłoża
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Dylatacja robocza

Rysunek nr: CPS-F-1806

Rysunki systemu

(*) Pominięcie powłoki i powłoki utrwalającej (patrz Opis systemu)

Różnice wysokości na zakładkach włókniny zostały oznaczone poprzez pogrubienie.

Wylewka z Triflex Than RG 560 
bez wypełnienia i obsypki z piasku 
kwarcowego

Uszczelnienie dylatacji wpuścić na 
ok. 3 mm w podłoże

Detal B

maks. 2,5 cm (*)

ok. 15 cm

Podkład gruntujący

Podłoże

Powłoka

Uszczelnienie detali

Budowa systemu – Detal B

Powłoka  
utrwalająca

Triflex Than RG 560
wypełniony piaskiem kwarcowym 
0,1–0,4 mm
obsypany piaskiem kwarcowym 0,3–0,8 mm

Triflex Than R 557 thix, zbrojony 
włókniną Triflex (**)

Triflex Pox Finish 170

Patrz Przygotowanie podłoża

(**) Włóknina Triflex lub włóknina Triflex PF
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Dylatacja ruchoma powierzchni

Rysunek nr: CPS-F-1807

Rysunki systemu

(*)

min. 3 cm min. 10 cmmin. 10 cm

Detal C

Taśma wzmacniająca Triflex, przyklejona masą 
szpachlową Triflex Cryl (Spachtel)

Sznur okrągły

Zalanie produktem 
Triflex FlexFiller

Uszczelnienie dylatacji wpuścić 
w podłoże na ok. 5 mm

Budowa systemu – Detal C

Uszczelnienie 
dylatacji

Uszczelnienie 
dylatacji

Podkład gruntujący

Podłoże

Powłoka

Powłoka 
utrwalająca

2. pętla
włókniny Triflex (**)

nasączona Triflex Than R 557 thix

1. pętla
włókniny Triflex (**)

nasączona Triflex Than R 557 thix

Patrz Przygotowanie podłoża

Triflex Than RG 560
wypełniony piaskiem kwarcowym 
0,1–0,4 mm
obsypany piaskiem kwarcowym 0,3–0,8 mm

Triflex Pox Finish 170

(*) Pominięcie powłoki i powłoki utrwalającej (patrz Opis systemu)

Różnice wysokości na zakładkach włókniny zostały oznaczone poprzez pogrubienie.

(**) Włóknina Triflex lub włóknina Triflex PF
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Dylatacja ruchoma, łączenia ze ścianą

Rysunek nr: CPS-F-1808

Rysunki systemu

Detal C

Taśma wzmacniająca Triflex, przyklejona 
masą szpachlową Triflex Cryl (Spachtel)

Sznur okrągły

Zalanie produktem Triflex FlexFiller

Uszczelnienie dylatacji 
wpuścić w podłoże na ok. 5 mm

(*)

min. 3 cm min. 10 cm

m
in

. 1
5 

cm

Budowa systemu – Detal C

Uszczelnienie 
dylatacji

Uszczelnienie 
dylatacji

Podkład gruntujący

Podłoże

Powłoka

Powłoka 
utrwalająca

2. pętla
włókniny Triflex (**)

nasączona Triflex Than R 557 thix

1. pętla
włókniny Triflex (**)

nasączona Triflex Than R 557 thix

Patrz Przygotowanie podłoża

Triflex Than RG 560
wypełniony piaskiem kwarcowym 
0,1–0,4 mm
obsypany piaskiem kwarcowym 0,3–0,8 mm

Triflex Pox Finish 170

(*) Pominięcie powłoki i powłoki utrwalającej (patrz Opis systemu)

Różnice wysokości na zakładkach włókniny zostały oznaczone poprzez pogrubienie.

(**) Włóknina Triflex lub włóknina Triflex PF


